~ Fraunhofer

Prifzeugnis Nr. MAIC-2019-3524

WKI

zur Fremduberwachung von Tapeten nach den Gute- und Prifbestimmungen der
GUtegemeinschaft Tapete e.V., Dusseldorf, vom Juni 2014 (RAL-GZ 479)

Hersteller: Fliigger A/S

WKI Nr.  Eingangsdatum Probenbezeichnung Produkt Nr. Anfertigungs Nr.
P78186  28.08.2019 Fiona Living@HOME Paper 610828 n.a.
Ergebnisse der Probe P78186 (Fiona Living@HOME Paper)

Parameter Analysenwerte Grenzwerte [mg/kg]
[magrkg]
Arsen < LoD 3
Barium 24 500
Antimon (gesamt) < LoD 20*
Antimon (I8slich) nicht bestimmt 20
Blei 2 20
Cadmium < LoD 3
Chrom (llI-V1) 9 20**
Chrom (VI) nicht bestimmt 20
Quecksilber < LoQ 2
Selen < LoD 10
Vinylchlorid-Monomer <0,2 0,2

Nachweisgrenze (LoD): 0,3 mg/kg
Bestimmungsgrenze (LoQ): 0,9 mg/kg

* wenn der Antimongehalt 20 mg/kg Gberschreitet, muss der [6sliche Antimonanteil bestimmt werden
** wenn der Chrom (lll-VI) -Wert 20 mg/kg Uberschreitet, muss der Chrom (VI) -Wert bestimmt werden

Bemerkungen: Die festgelegten Grenzwerte des RAL-Gltezeichens 479, Abschnitt 3.2.1 und 3.2.4,

werden eingehalten.

Braunschweig, den 24.09.2019
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