Karta katalogowa

Sandplast LH
1&’0

Wiasciwosci produktu
Szpachla do aplikacji recznej, do suchych pomieszczen.Zawiera

f
lekkie srednioziarniste wypetniacze o dobrych wiasciwosciach Flugger J
wypetniajgcych.Wykonczy¢ za pomocg oktadziny sciennej i/lub Sandplast j
odpowiedniej farby do sufitow lub scian w wybranym kolorze o LH ‘

wybranym stopniu potysku. <

e Srednioziarnista szpachla do aplikacji recznej
o Dobre wiasciwosci wypetniajace

e Jasnoszary

Znakowania

vy

Zastosowanie
Szpachlowanie punktowe i cato$ciowe podczas wygtadzania tynku, betonu, lekkiego betonu i
wczesniej malowanych powierzchni.

Podtoze
Musi by¢ czyste, suche, nosne i nadajgce sie do malowania.

Przygotowanie podtoza

Podczas oczyszczania, szlifowania i odkurzania nalezy usungc¢ luzne materiaty i farbe.Zabrudzenia,
tluszcz i skazone materiaty nalezy usung¢ za pomocg produktu Fluren 37.Rozpuszczalne w wodzie
przebarwienia, nikotyne i sadze nalezy czysci¢ za pomocg produktu Fluren 49.Twarde, gtadkie
podtoza nalezy zmatowi¢.Natozy¢ i wyrbwnac¢ mase szpachlowg.Przed dalszg obrobkg zeszlifowaé
i zagruntowac powierzchnie.

Aplikacja

Natozy¢ i wyrownac szpachlg szerokg.Wybor narzedzia zalezy od wielkosci powierzchni.Natozy¢
odpowiednig ilos¢, wykonac¢ obrébke i wyrownaé mase szpachlowg.Zimno/ciepto moze wptywac na
lepkos¢ materiatu. Nie moze wystgpi¢ kondensacja pary wodnej i wilgoci.Zimno i podwyzszona
wilgotnos$¢ wydtuza czas schniecia, petnego utwardzenia i odstepy czasu miedzy nastepnymi
malowaniami.Podwyzszona temperatura i niska wilgotnos¢ atmosferyczna skracajg czas schniecia
i petnego utwardzenia. Ryzyko skurczenia, jesli masa szpachlowa nie wyschta catkowicie przed
dalszg obrdbkg.Zawsze nalezy wykonac probne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacii
przyczepnosci oraz wyniku.

Oczekiwany rezultat
Wyréwnaé powierzchnie do dalszej obrobki.



Informacje o sSrodowisku

Przed myciem narzedzi wodg usungc¢ z nich mozliwie najwiecej farby; nie wlewa¢ odpaddéw do
kanalizacji; pozostatosci farby poddawac recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz
odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbe. Zachowaj resztki produktu do przysztego
zastosowania, dzieki czemu zmniejszysz negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Przechowywanie
w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Informacje dodatkowe

Produkt spetnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for
Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Dane Techniczne

Typ produktu

Kolor (tynk, gtadz)

Gestosé (kg/l)

Zawartosc czesci statych wagowo

Zawartosc czesci statych objetosciowo

Wydajno$¢ (m?/ltr.)

Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania
Wilgotno$¢ atmosferyczna

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)

Nastepne malowanie Czas schniecia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)
Catkowite utwardzenie (Dni)

Przyczepnos$¢ do betonu (MPa)

Grubos$¢ warstwy (nominalna mm)

Rozmiar ziarna (max. mm)

Mycie narzedzi itp.

Obecna wersja karty technicznej

grudzien 2024

Zastepuje wersje karty technicznej

marzec 2024

Gtadz i uczczelniacz

Jasnoszary

1.14

55

56

1

Min. +10°C

Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

2

20

28

0,66

0,2

Woda



