Karta katalogowa

Lakier do podiog Quick Finish

Wiasciwosci produktu
Pétmatowy wzmocniony PU akrylowy lakier do podtdég. Wytrzymaty i

szybkoschngcy. Zalecany do obszaréw o wysokich wymaganiach Fliigger
estetycznych i srednich wymaganiach funkcjonalnych, w miejscach o e
lekkim natezeniu ruchu i zabrudzeniami zwigzanymi z uzytkowaniem. Quigkeed

o Wytrzymaty
e Szybkoschnacy

e Nie wymaga gruntu

Znakowania

BASTA
ALPHA

Zastosowanie
Do wszystkich gatunkéw drewna w salonach i biurach.
Podtoze musi by¢ surowe lub polakierowane.

Podloze
Musi by¢ czyste, suche, zwarte i nadajgce sie do obrdbki powierzchni.

Przygotowanie podtoza

Podczas szlifowania catkowicie usungé¢ niejednorodny lub odchodzacy lakier lub farbe az do
czystego drewna.

Istniejacy lakier oczy$ci¢ z zabrudzen, brudu, ttuszczu i wosku za pomoca Fligger Natural Wood
Cleaner.

Zeszlifowa¢ do matu (zmatowic), ale unika¢ przeszlifowania na wylot.

Odkurzy¢ i osuszy¢ za pomocg wilgotnej szmatki.

Optymalng wytrzymatosc uzyskuje sie po dwéch warstwach lub wiece;.



Aplikacja

Pedzel lub watek.

W zaleznosci od wymagan odnosnie jakosci powierzchni nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzia.
Naktada¢ rownomiernie technikg ,mokre na mokre”wzdtuz widkien drewna, unikajgc zachodzenia
na siebie i tworzenia sie ,katuz”.

Zawsze stosowac ten sam numer serii na jednej nieprzerwanej, ciggtej powierzchni..

Ro&znica w strukturze powierzchni moze spowodowacé roznice w potysku.

Wysoka lub niska temperatura moze wptywaé na lepkos¢ materiatu.

Podczas schnigcia/twardnienia nie moze doj$¢ do kondensacji pary wodnej i wilgoci.

Niska temperatura i zwiekszona wilgotnosc¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia, twardnienia i
kolejnej aplikaciji.

Wyzsza temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza skracajg czas schniecia i twardnienia.
Podczas obrobki drewniane podtogi powinny mie¢ ustabilizowang statg wilgotnosé.
Przyczepnos¢ mozna sparwdzi¢ przesuwajgc monete prostopadle do lakierowanej powierzchni
stosujgc taki sam nacisk. Nalezy zawsze sprawdzi¢ przyczepno$¢ przed kolejnym etapem obrobki.
Zawsze nalezy przeprowadzi¢ apilkacje testowg w celu sprawdzenia i zaakceptowania
przyczepnosci i rezultatu korncowego.

Warto wiedzie¢

Aby zminimalizowac powstawanie sladéw i zadrapan na powierzchni nalezy umiesci¢ na meblach
podktadki filcowe.

Chron powierzchnie i miejsca o duzym natezeniu ruchu i skoncentrowanym zuzyciu.

Oczekiwany rezultat

Pétmatowa, bezbarwna i wytrzymata powtoka.

Solidne wykonczenie o dobrej rozlewnosci.

Odporny na zwykfe zabrudzenia, zuzycie zwigzane z uzytkowaniem i czyszczenie uniwersalnym
detergentem i wilgotng szmatka.

Nie zabezpiecza i nie blokuje przed penetracjg rozpuszczalnych w wodzie barwnikéw, a takze
garbnikéw czy innych substancji pochodzacych z drewna.

Do czasu petnego utwardzenia lakieru zaleca sie ostrozne uzytkowanie powierzchni, bez zbednego
obcigzania.

Powierzchnie mozna zuzy¢ po 5 godzinach.

Informacje o sSrodowisku

Zminimalizuj ilos¢ odpadéw farby, szacujgc wczesniej, ile lakieru potrzebujesz.

Przed czyszczeniem usung¢ jak najwiekszg ilos¢ lakieru z narzedzi.

Lakieru i woda po czyszczeniu, nie mogg by¢ odprowadzane do kanalizaciji, lecz zbierane i
usuwane jako odpady srodowiskowe.

Puste i suche opakowania nalezy sortowac jako plastikowe, a metalowe uchwyty nalezy usungc i
sortowac jako metalowe.

Zachowaj resztki produktu do przysztego zastosowania, dzieki czemu zmniejszysz negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Przechowywanie
w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Informacje dodatkowe
Anti-slip according to DIN 51130: R9



Dane Techniczne

Potysk 20;Po6tmat

Gestos¢ (kg/l) 1.05

Nominalna wydajnos$¢ (m?/1) 10

Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania Min. +15°C

Wilgotno$¢ atmosferyczna Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotnosci wzglednej 60% (godziny)

Nastepne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotnosci wzglednej 60% (gbdziny)

Catkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotnosci wzglednej 60% Z8niach)

Rozcienczanie Nie nalezy rozciencza¢ ani zabarwiaé

Mycie narzedzi itp. Woda

Obecna wersja karty technicznej

luty 2026

Zastepuje wersje karty technicznej

luty 2026



