Karta katalogowa

03 Wood Tex Transparent

Wiasciwosci produktu

Pdétmatowa transparentna powierzchnia o widocznej strukturze i
rysunku stojow drewna. Produkt tatwy w aplikacji i szybkoschnacy. L
Hamuje rozwqj plesni na powierzchni. Flligger e

]
ax.  Bb

e Produkt tatwy w nakladaniu
e Podkresla wzor stojow drewna
e Zawiera filtr UV

Znakowania

K 4

Zastosowanie

Stosuje sie do drewnianych elementéw konstrukcyjnych budynkoéw, takich jak okapy, podbitki,
pokrycia szczytow Scian i elewacje drewniane.

Jasne gatunki drewna, takie jak np. sosna i swierk, z impregnacjg lub bez, wodoodpornej sklejki i
podobnych materiatow ptytowych.

Podtoze musi by¢ zagruntowane lub poddane uprzedniej obrébce.

Podtoze

Podtoze powinno nadawac¢ sie do malowania, by¢ czyste, suche i nosne.

Nie mogg wystepowac niedostatecznie zabezpieczone koncdéwki elementow drewnianych, stojgca
woda lub miejsca gromadzenia sie wody.

Wilgotnos¢ drewna przed obrébkg malarskg moze wynosi¢ maksymainie:

Okna i drzwi: 12% + 3; Okapy, podbitki, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.



Przygotowanie podtoza

Usung¢ wszystkie luzne elementy trwale nie zwigzane z podtozem. Odspajajgce sie powtoki
lakierobejcy, farby oraz sprochniate i zbutwiate drewno nalezy usunggé, zeszlifowac i doktadnie
oczysci¢ powierzchnie.

Usungc¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia, ttuszcz, materiaty niezwigzane z podtozem, glony, grzyby
oraz plesn.

Ostre krawedzie w celu zapewnienia lepszego pokrycia farbg nalezy zaokraglic.

Elementy z surowego drewna nalezy poddaé obrdbce (zaimpregnowacé) przed lub bezposrednio po
montazu.

Wczesniej malowane powierzchnie z potyskiem nalezy zmatowic.

Nowe, surowe, oczyszczone, a takze impregnowane powierzchnie drewniane, zagruntowac Flugger
01 Wood Tex - Olej gruntujgcy.

Podtoza drewniane pozostawione bez obrobki (zabezpieczenia) przez ponad 4 tygodnie nalezy
oczysScic i usungc wszystkie luzne witdkna drewna.

Optymalng trwatos¢ osigga sie po dwoch warstwach.

Konhcowy odbiér i wrazenie odcienia koloru zalezy od podtoza, jego struktury, chtonnosci i ilosci
zaaplikowanych warstw.

Aplikacja

Pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Produkt zaaplikowany watkiem lub agregatem natryskowym rozprowadzi¢ za pomoca pedzla.
Wybér metody aplikacji i narzedzia zalezy od wymogow co do efektu koncowego.

Nakfada¢ metodg ,mokre na mokre”. Zakonczy¢ aplikacje pociggnieciami w jednym kierunku.
Na powierzchniach przylegajagcych/jednolitych naktada¢ produkt z tej samej serii.

Niska/wysoka temperatura moze wptywaé na lepkos¢ produktu.

Temperatura materiatu przy naktadaniu agregatem natryskowym powinna wynosi¢ min. 15°C.
Nie moze wystgpi¢ kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas malowania, wysychania i
utwardzania.

Nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich przy bezposrednim nastonecznieniu.

Niska temperatura i podwyzszona wilgotnos¢ wydtuza czas schniecia, petnego utwardzenia oraz
czas do natozenia nastepnej warstwy.

Podwyzszona temperatura i niska wilgotno$¢ atmosferyczna skracajg czas schniecia i petnego
utwardzenia.

Zawsze nalezy wykona¢ probng aplikacje produktu w celu skontrolowania przyczepnosci i efektu
koncowego.

Oczekiwany rezultat

Pdétmatowa, transparentna powioka z widocznym ustojeniem i strukturg drewna.

Spodziewana trwatos¢ do 8 lat.

Trwatos¢ powtoki zalezy od jakosci drewna, konstrukcji, sposobu wykonania prac i narazenia na
szkodliwe czynniki.

Dlatego spodziewana trwatos¢ moze byc¢ krotsza lub diuzsza od podanej.

Mocne, ciemne kolory z powodu duzej zawartosci pigmentéw mogg farbowac przy pocieraniu
powierzchni.

Produkt nie zapobiega przebijaniu spod spodu sekéw oraz barwnikdéw i substancji rozpuszczalnych
w wodzie.

Czyszczenie i konserwacja

Co najmniej raz w roku lub w razie potrzeby nalezy powierzchnie wyczyscic i naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia.

Usung¢ brud, sadze, ttuszcz i materiaty kredujgce za pomocg $rodka Facade Clean.

Podczas czyszczenia nalezy usung¢ korozje biologiczng, glony i plesh pomocg srodka Facade
Anti-green.



Uwaga!

Swiezo pomalowang powierzchnie trzeba zabezpieczyé przed dziataniem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

W pierwszym okresie po malowaniu nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce wptywowi
wilgoci i opaddéw atmosferycznych.

Powierzchnia osigga maksymalng wytrzymatos$¢ po catkowitym utwardzeniu i wyschnieciu.

Informacje o sSrodowisku

Zminimalizuj ilo$¢ odpadéw farby, szacujgc wczesniej, ile farby potrzebujesz.

Przed czyszczeniem usungc¢ jak najwiekszg ilos¢ farby z narzedzi.

Farba i woda po czyszczeniu, nie mogg by¢ odprowadzane do kanalizaciji, lecz zbierane i usuwane
jako odpady srodowiskowe.

Puste i suche opakowania nalezy sortowac jako plastikowe, a metalowe uchwyty nalezy usungc i
sortowac jako metalowe.

Zachowaj resztki produktu do przysztego zastosowania, dzieki czemu zmniejszysz negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Przechowywanie
w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odziez ochronna

Chroni¢ skore i oczy przed rozpryskami za pomocg odpowiedniej odziezy, rekawic i okularéw.
Unikac¢ wdychania rozpylonej mgty i pytu szlifierskiego.

Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informaciji.

Informacje dodatkowe
Na ten produkt wydawany jest: Environmental Product Declaration

Dane Techniczne

Typ produktu Transparentna Lakierobejca
Potysk Pétmat;20

Gestosc¢ (kg/l) 1.02

Zawartosc czesci statych wagowo 22

Zawartosc czesci statych objetosciowo 20

Wydajnos¢ (m?/Itr.) 8

Maksymalna wydajnos¢ (m?/Itr.) 1"

Minimalna wydajnos$¢ (m?/Itr.) 6
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania Min. +5°C
Wilgotnos¢ atmosferyczna Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny) 1

Nastepne malowanie Czas schniecia (w 20°C, 60% RH) (Godziny) 4
Catkowite utwardzenie (Dni) 28
Rozcienczanie Nie rozcienczac

Mycie narzedzi itp. Woda i mydto


https://www.environdec.com/library/epd3217

Obecna wersja karty technicznej

grudzien 2024

Zastepuje wersje karty technicznej

pazdziernik 2024



