Produktdatablad

Filler Pro LGS Airless

Produktbeskrivelse

Rullespartel til tgrre rum. Indeholder lette fyldstoffer med optimerede
pafaringsegenskaber til rullepafering. Feerdigbehandles med
veegbekleedning og/eller egnet loft- eller vaegmaling i ensket kular og

glans. Fliigger

b’ LGS

e Rullespartel med maksimal fyldeevne

e Optimerede paferingsegenskaber

e Svanen maerket

Maerkninger

v,
'I, %, PN ALPHA

Anvendelse
Hgijtfyldende spartelmasse til fuldspartling og udjeevning af strukturerede underlag, fx puds, beton,
letbeton og malet strukturtapet og veev.

Underlag
Skal veere rent, tart, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Lgstsiddende materiale og maling fiernes ved afrensning, slibning og afstgvning.
Smuds, shavs, fedt og afsmittende materiale fiernes med Fluren 37.
Vandoplgselig misfarvning, nikotin og sod renggres med Fluren 49.

Harde, glatte underlag matslibes.

Spartelmassen pafgres og udjeevnes.

Spartelmassen saetter sig efter et par minutter og bliver derefter lettere at glatte ud.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Pafering

Pafer med spartelrulle og udjeevn med bredspartel.

Afstem valg af veerktgj til overfladens starrelse.

Pafar tilstraekkelig maengde, bearbejd og udjaevn spartelmassen.

Kulde/ varme kan pavirke materialets viskositet.

Kondensdannelse ma ikke forekomme.

Kulde og @get luftfugtighed forlaenger tarretid, gennemhaerdning og genbehandlingsinterval.
@get temperatur og lav luftfugtighed reducerer tarretid og gennemhaerdning.

Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtgr inden videre behandling.
Gennemfgr altid pravebehandling til kontrol og accept af vedheeftning og resultat.



Forventet resultat
Lysegra, jeevn overflade klar til videre behandling med vaegbeklaedning og/eller egnet loft- eller
vaegmaling i gnsket kulgr og glans.

OBS!

CE claims:

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP
101)

EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 2A

Miljginformation

Minimer malingsaffald ved pa forhand at beregne, hvor meget spartel der skal anvendes.
Fjern mest mulig spartel fra veerktgj inden rengering.

Spartel og renggringsvaeske ma ikke udledes i aflab, men opsamles og bortskaffes som
miljgaffald.

Tomme og tarre emballager sorteres som plast, metalhank bgr fiernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende spartel korrekt sa rester kan anvendes, og miljgpavirkning minimeres.

Opbevaring

Opbevares frostfrit, kaligt og teet tillukket.

Anbefalet opbevaringstemperatur +5 °C til +30 °C.

Produktet skal tempereres til arbejdstemperatur far anvendelse.

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og gjne mod staenk med egnet beklaedning, handsker og briller.
Undga indanding af sprgjtetage og slibestav.

Anvend egnede veernemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Supplerende Info
Anbefalet slibning med korn 120-150 og medium hastighed.
Opfylder CE krav til EN 15824, Fuldspartling



Tekniske data

Produkttype

Kulgr (spartel)

Massefylde (kg/l)

Tarstof vaegt (%)

Tarstof vol. (%)

Nominel raekkeevne ved 2 mm lagtykkelse (Itr./m?)
Min. arbejdstemp. under pafgring og terring/haerdning
Luftfugtighed

Genbehandlingster ved 20°C, 60% RF (Timer)
Gennemheaerdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)

Emission jf. EN16000-9:2006 (< pg/mh efter 28 dage)
Vedhaeftning pa beton (MPa)

Lagtykkelse (nominel mm)

Kornstgrrelse (maks. mm)

Renggring af vaerktaj m.v.

Country of Origin

Nuvarende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

juni 2026

Spartel- og fugemasse
Lys gra

0.95

55

52

Min. +10°C

Maks. luftfugtighed 80 % RF

16

28

72

0,49

0,3
Vand

Sweden



