Karta katalogowa

Filler Pro LSR

Wiasciwosci produktu

Szpachla do aplikacji natryskiem i watkiem, do suchych pomieszczen.
Zawiera lekkie srednioziarniste wypetniacze o bardzo dobrych
wiasciwosciach wypetniajgcych. Wykonczy¢ za pomocg oktadziny
Sciennej i/lub odpowiedniej farby do sufitéw lub Scian w wybranym i O® ’
kolorze o wybranym stopniu potysku. Be

. (ca
e Srednioziarnista szpachla do aplikacji natryskiem i watkiem

e Bardzo dobre wiasciwosci wypetniajace

e Jasnoszary

Znakowania
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Zastosowanie

Szpachlowanie catosciowe podczas wygtadzania tynku, betonu, lekkiego betonu i wczesniej
malowanych powierzchni oraz jako szpachla wykonczeniowe na ptytach kartonowo-gipsowych, na
ktorych potgczenia sg zagruntowane za pomocg produktu Filler Pro 696 lub Filler Pro LB z
zalecang tasma do spoinowania.

Podtoze
Musi by¢ czyste, suche, nosne i nadajgce sie do malowania.

Przygotowanie podtoza

Podczas oczyszczania, szlifowania i odkurzania nalezy usungc¢ luzne materiaty i farbe.
Zabrudzenia, tluszcz i skazone materiaty nalezy usung¢ za pomoca produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotyne i sadze nalezy czysci¢ za pomocg produktu
Fluren 49.

Twarde, gtadkie podtoza nalezy zmatowic.

Natozy¢ i wyrownac¢ mase szpachlowa.

Przed dalszg obrobkg zeszlifowac i zagruntowac powierzchnie.



Aplikacja

Natozy¢ za pomocg natrysku lub watka i wyrownac szpachlg szeroka.

Wybor narzedzia zalezy od wielkosci powierzchni.

Min. +10°C dla powietrza, materiatu i podtoza podczas aplikacji, schniecia i utwardzania.

Podczas aplikacji natryskowej dysze, filtr i urzadzenie natryskowe nalezy dostosowac do produktu i
wykonywanego zadania.

Nalezy na biezgco kontrolowac¢ dziatanie urzgdzenia natryskowego oraz w razie potrzeby czysci¢
filtr, pistolet i dysze, aby zapewnic¢ optymalng prace urzgdzenia i rownomierny rezultat.

Natozy¢ odpowiednig ilos¢, wykonac¢ obrobke i wyrdwna¢ mase szpachlows.

Zimno/ciepto moze wptywac na lepkos¢ materiatu.

Nie moze wystgpi¢ kondensacja pary wodnej i wilgoci.

Zimno i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schniecia, petnego utwardzenia i odstepy czasu
miedzy nastepnymi malowaniami.

Podwyzszona temperatura i niska wilgotnos¢ atmosferyczna skracajg czas schniecia i petnego
utwardzenia.

Ryzyko skurczenia, jesli masa szpachlowa nie wyschta catkowicie przed dalszg obrébka.

Nalezy zawsze wykonac probe w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepnosci oraz rezultatu.

Oczekiwany rezultat
Wyréwnac powierzchnie do dalszej obrobki.

Informacje o srodowisku

Zminimalizuj ilo$¢ odpadéw farby, szacujgc wczesniej, wypetniacza jest potrzebne.

Przed czyszczeniem usungc jak najwiekszg ilos¢ wypetniacza z narzedzi.

Wypetniacz i woda po czyszczeniu, nie mogg by¢ odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i
usuwane jako odpady srodowiskowe.

Puste i suche opakowania nalezy sortowac jako plastikowe, a metalowe uchwyty nalezy usungc i
sortowac jako metalowe.

Zachowaj resztki produktu do przysztego zastosowania, dzieki czemu zmniejszysz negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Przechowywanie

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu, chronic¢ przed mrozem i przechowywac w szczelnie
zamknietym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.

Przed uzyciem produkt nalezy doprowadzi¢ do temperatury robocze;.

Odziez ochronna

Chroni¢ skore i oczy przed rozpryskami za pomocg odpowiedniej odziezy, rekawic i okularéw.
Unika¢ wdychania rozpylonej mgty i pytu szlifierskiego.

Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informaciji.



Dane Techniczne

Kolor (tynk, gtadz)

Gestos¢ (kg/l)

Zawarto$¢ czesci statych wagowo

Zawartos¢ czesci statych objetosciowo

Nominalna wydajno$¢ przy grubosci warstwy 2 mm (Itr./m?)
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania
Wilgotno$¢ atmosferyczna

Sucha na dotyk w temperaturze 20°C,
wilgotnosci wzglednej 60% (godziny)

Nastepne malowanie w temperaturze 20°C,
wilgotnosci wzglednej 60% (godziny)

Catkowicie utwardzona w temperaturze 20°C,
wilgotnosci wzglednej 60% (dniach)

Emisja catkowita wedtug EN16000-9:2006 (< ug/m2h po 28 dniach)

Przyczepnos$¢ do betonu (MPa)
Grubos$¢ warstwy (nominalna mm)
Rozmiar ziarna (max. mm)

Mycie narzedzi itp.

Country of Origin

Obecna wersja karty technicznej

pazdziernik 2026

Zastepuje wersje karty technicznej

czerwiec 2026

Jasnoszary
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50

Min. +10°C

Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
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Woda

Sweden



