Produktdatablad

Filler Allround

Produktbeskrivning

Allround spackel for torra rum. Innehaller latta hogfyllande fylimedel
med optimerade paféringsegenskaper. Slutbehandlas med
vaggbekladnad och/eller lamplig tak- eller vaggfarg i dnskad kuldr och
glans.

e Rullspackel med hégsta fyllférmaga
e Maximerade paféringsegenskaper

e Svanenmarkt

Markningar

v,
'I, %, PN ALPHA

Anvandning

Ispackling och bredspackling vid utjamning av puts, betong, lattbetong, pappkladda gipsskivor och
tidigare malade ytor.

Fyllning och armering av skarvar med Flugger godkand CE-markt remsa och skarvspackling och
utfyllnad av skruvhal pa pappkladda gipsskivor.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lampligt fér ytbehandling.

Behandling

Ldssittande material och farg avlagsnas genom grovrengoring, slipning och avdamning.
Smuts, spill, fett och fargavgivande material aviagsnas med Fluren 37.

Vattenl6slig missfargning, nikotin och sot rengdrs med Fluren 49.

Harda, blanka underlag mattslipas.

Spackelmassan appliceras och jamnas ut.

Skarvar pa gipsskivor dammas av och spacklas och remsa vands med den prefabricerade
vikningen in mot skarven, trycks fast med spackeln och pressas ner i den vata spackelmassan.
Spackelremsan pressas sa langt in att ett tunt lager spackelmassa hamnar pa utsidan av
spackelremsan.

| samma arbetsflode skrapspacklas spackelremsan 6ver.

Efter torkning spacklas skarvar och skruvhal tva ganger.

Ytan slipas och grundas eller grundmalas innan vidare behandling.



Applicering

Applicera med spackelrulle och jamna ut med bredspackel.

Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek.

Applicera tillracklig mangd, bearbeta och jamna ut spackelmassan.

Kyla / varme kan paverka materialets viskositet.

Kondensbildning far inte forekomma.

Kyla och 6kad luftfuktighet férlanger torkningstid, genomhardning och évermalningsintervall.
Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torkningstid och genomhéardning.

Det finns risk for krympning om spackelmassan inte ar genomtorr innan vidare behandling.
Utfor alltid provbehandling for att verifiera och godkanna vidhaftning och resultat.

Forvantat resultat
Gra, jamn yta redo for vidare behandling med vaggbekladnad och/eller lamplig tak- eller vaggfarg i
onskad kuldr och glans.

OBS!

Gipspladerne skal veere opsat jeevnfgr producenternes anvisninger og standarder.
Se Flugger arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

Miljoinformation

Minimera ditt fargavfall genom att pa férhand uppskatta hur mycket spackel du behéver.

Tag bort mesta mdjliga spackel fran verktygen fore rengoring.

Spackel och rengoringsvatska far inte slappas ut i avlopp, utan samlas upp och omhandertas som
miljdavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bor avliagsnas och sorteras som
metall.

Forvara 6verbliven spackel pa ratt satt sa att rester kan anvandas och miljépaverkan minimeras.

Forvaring
Svalt, frostfritt och val forsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och 6gon mot stank med lampliga klader, handskar och glaségon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Anvand lamplig skyddsutrustning, se sakerhetsdatablad for ytterligare information.

Kompletterande info

Produkten uppfyller kraven i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for
Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

CE claims:

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP
101)

EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Rekommenderad slipning med korn 120-150 och medelhastighet.
Uppfyller CE kraven enligt EN15824, Bredspackling.



Tekniska data

Produkttyp

Kulor (spackel)

Densitet (kg/l)

Torrhalt: Vikt %

Torrhalt: Vol %

Nominell strackférmaga (m?/1)

Nominell strackformaga vid 2 mm skikttjocklek (Itr./m?)
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hardning
Luftfuktighet

Overmalningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)
Vidhaftning pa betong (Mpa)

Skickttjocklek (nominell mm)

Kornstorlek (max mm)

Rengoring av verktyg osv.

Country of Origin

Nuvarande TDS version

mars 2026

Ersatter TDS version

januari 2026

Spackel- och fogmassa

Ljusgra

1,26

65

55

0,5

Min. +10°C

Max. luftfuktighet 80 % RF

16

0,85

0,2
Vatten

Sweden



